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Аннотация. В статье охарактеризован редкий золото-висмутовый сульфид джонассонит из 
Белогорского железорудного месторождения (Сихотэ-Алинь), залежи которого сложены металлонос-
ными осадками, преобразованными в результате контактового метаморфизма (T ~550 °С, Pлит ~1.5 кбар) 
и поздних гидротермальных процессов (T 350–415 и 271 °С или несколько ниже). Джонассонит встре-
чается в составе продуктов гидротермального изменения метаморфической бустамит-андрадитовой (с 
небольшим количеством Mn-содержащего геденбергита, шеелита, лёллингита и барита) породы, сло-
женных кальцитом, флюоритом, самородным висмутом, висмутином, жозеитом A, неназванным соеди-
нением AgBiS2, козалитом, Mo-содержащим шеелитом, повеллитом, молибденитом и другими минера-
лами. Джонассонит срастается с ксеноморфными агрегатами кальцита в андрадите и образует отдель-
ные зерна с сечениями(~5 × 7 мкм), близкими к  к эллипсу. Джонассонит содержит до 2.29 мас. % Te, 
скорее всего, изоморфно замещающего S. Он образовался при температуре, не превышавшей 271 °С,  
в процессе гидротермального изменения метаморфических минеральных ассоциаций. 

Ключевые слова: джонассонит, висмутовая минерализация, магнетитовое месторождение, 
Таухинский террейн, Сихотэ-Алинь.

Abstract. The paper describes a rare Au–Bi sulfide (jonassonite) from the Belogorskoe iron deposit 
(Sikhote-Alin), the ore bodies of which are composed of metalliferous sediments that underwent contact 
metamorphism (T ~550 °С, Plithostatic ~1.5 kbar) and late hydrothermal processes (T 350–415 and 271 °С 
or slightly lower). Jonassonite is found in products of hydrothermal alteration of metamorphic bustamite-
andradite (with a low amount of Mn-bearing hedenbergite, scheelite, lollingite and baryte) rocks composed 
of calcite, fluorite, native bismuth, bismuthinite, joseite A, an unnamed AgBiS2 phase, cosalite, Mo-bearing 
scheelite, povellite-molybdenite and other minerals. Jonassonite is intergrown with anhedral calcite aggregates 
in andradite and forms grains with sections (~5 × 7 µm) close to ellipsoid shape. The mineral contains up 
to 2.29 wt. % Te, which most likely isomorphically substitutes S. Jonassonite formed at a temperature not 
exceeding 271 °C during hydrothermal alteration of metamorphic mineral assemblages.

Keywords: jonassonite, Bi mineralization, magnetite deposit, Taukha Terrane, Sikhote-Alin.

Для цитирования: Перевозникова Е.В, Казаченко В.Т., Сафронов П.П. Джонассонит из Белогорского 
железорудного месторождения (Сихотэ-Алинь). Минералогия, 8(3), 67–78. DOI: 10.35597/2313-545X-
2022-8-3-4 

For citation: Perevoznikova E.V., Kazachenko V.T., Safronov P.P.  Jonassonite from the Belogorskoe iron 
deposit (Sikhote-Alin).  Mineralogy, 8(3), 67–78. DOI: 10.35597/2313-545X-2022-8-3-4.

МИНЕРАЛОГИЯ, 2022, том 8, № 3, с. 67–78                                    MINERALOGY (RUSSIA), 2022, volume 8, No 3, pp. 67–78



68

МИНЕРАЛОГИЯ/MINERALOGY 8(3) 2022

Введение

Джонассонит вместе с другими минералами вис-
мута и благородных металлов впервые обнаружен в 
залежах Белогорского магнетитового месторожде-
ния на юге Сихотэ-Алиня (рис. 1). Краткие сведения 
о джонассоните приведены в предыдущей публи-
кации авторов, посвященной висмутовой минера-
лизации Белогорского месторождения (Казаченко, 
Перевозникова, 2022). В данной статье подробно 
охарактеризованы химический состав, ассоциации и 
происхождение редкого сульфида Bi и Au.

Ассоциации минералов золота и висмута при-
влекают значительное внимание, т. к. важны для 
понимания процессов ремобилизации и осаж-
дения золота при формировании месторожде-
ний (Spooner, 1993; Marcoux et al., 1996; Meinert, 
2000). Они найдены в золоторудных плутоноген-
ных (McCoy, 2000) и эпитермальных порфировых 
(Cook, Ciobanu, 2004) месторождениях, современ-
ных океанических залежах сульфидов (Törmänen, 
Koski, 2005), железорудных (Ciobanu et al., 2003) и 
золоторудных (Cepedal et al., 2006 и др.) скарнах, 
золоторудных месторождениях зеленокаменных 
поясов (Oberthür, Weiser, 2008 и др.) и в других гео-
логических образованиях. Ключевыми минералами 
в таких ассоциациях являются общие соединения 
этих элементов – джонассонит AuBi5S4 и мальдонит 
Au2Bi (Ciobanu et al., 2010). Изучение взаимоотно-
шений между золотосодержащими и висмутовыми 
минералами, текстурных и структурных особенно-
стей руд, фазовых равновесий в природных образ-
цах для системы Au-Bi–Te–S, а также распределе-
ния элементов между сосуществующими висмут- и 
золотосодержащими фазами могут быть использо-
ваны для создания генетических моделей золото-
рудных месторождений (Ciobanu et al., 2010).

Впервые минерал с химическим составом, 
почти точно соответствующим теоретическому со-
ставу джонассонита, обнаружен на золоторудном 
месторождении Цугахира (Tsugahira) в юго-запад-
ной Японии (Hamasaki et al., 1986). Его характери-
стика была недостаточно полной для утверждения 
нового минерала из-за малых размеров зерна и от-
сутствия результатов структурных исследований. 
В последующие годы было описано более десятка 
находок сходного по составу минерала Au, Bi и S 
(Некрасов и др., 1988; Павлова, Котельников, 1988; 
Lehrberger et al., 1990; Jouhari et al., 1999; Stegman, 
2000, 2001; Oudin et al., 1988;  Dobosi, Nagy, 1989),  
в том числе – составы с существенным содержани-

ем Pb. Однако из-за малых размеров зерен и слож-
ных срастаний с другими рудными минералами 
они тоже не были в должной мере охарактеризова-
ны. Гораздо более крупные зерна подобной фазы 
сечением до 500 × 150 мкм, содержащие включе-
ния самородного висмута, икунолита и висмутина, 
были обнаружены позднее в рудах месторождения 
Нагибёрцёни (Nagybörzsöny) в Венгрии. Их изуче-
ние позволило (Paar et al., 2006) утвердить новый 
минеральный вид джонассонит с формулой AuBi5S4. 
После этого джонассонит был обнаружен на золо-
торудном месторождении Мальдон в Австралии, 
в основной медной жиле рудного района Хайис в 
Румынии (Ciobanu et al, 2006), золотодобывающем 
руднике Вайсрой (Viceroy) в Зимбабве (Oberthür, 
Weiser, 2008) и в некоторых других проявлениях. 
В России джонассонит известен в золотосодержа-
щих рудах Якутии (описан в качестве неназванно-
го минерала) (Некрасов и др., 1988), Восточного 
Забайкалья (месторождение Дарасун) (Кривицкая 
и др., 2008) и Центрально-Колымского региона 
Северо-Востока России (Альшевский, 2009).

Региональная позиция, геологическое строение 
и генетические особенности месторождения

Белогорское месторождение расположено в 
Ольгинском рудном районе Таухинского террейна 
(рис. 1). На площади района распространены позд-
немеловые-палеогеновые вулканогенные образо-
вания и гранитоиды Восточно-Сихотэ-Алинского 
интрузивно-вулканогенного пояса, среди которых 
в виде останцов, тектонических блоков и «эрози-
онных окон» обнажаются палеозойские (девон-
карбон), триасовые, юрские и раннемеловые оса-
дочные породы. Восточная и северо-восточная 
части Ольгинского района сложены гранитоида-
ми Владимирского батолита, возраст которых со-
ставляет 67.9 млн лет (Сахно и др., 2010) или 64– 
71 млн лет (Jahn et al., 2015). Осадочные породы 
присутствуют в виде крупных блоков рифоген-
ных известняков, дислоцированных кремнистых 
и кремнисто-глинистых пород с возрастным ин-
тервалом от позднего девона до позднего карбона 
(Кемкин, 2003) и фрагментов триасовой кремневой 
формации, заключенных в терригенном матриксе 
меланжевого комплекса позднеюрской-раннеме-
ловой аккреционной призмы. В совокупности они 
образуют прерывистую полосу шириной 4–9 км, 
протягивающуюся в северо-восточном направле-
нии через всю площадь. Осадочные породы смяты 
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в асимметричные складки северо-восточного про-
стирания, осложненные надвигами и разломами 
других типов.

Белогорское месторождение приурочено к 
контакту блока среднекаменноугольных рифоген-

ных известняков (Кемкин, 2003) и Владимирского 
гранитоидного массива, осложненному субмери-
диональным тектоническим нарушением (рис. 2). 
Месторождение состоит из четырех линзовид-
ных залежей – Маргаритовской, Белогорской, 

Рис. 1. Схема геологического строения фрагмента Ольгинского рудного района, по (Геологическое..., 1981ф) 
 с изменениями и дополнениями.

1 – четвертичные отложения; 2 – палеоцен, богопольский вулканический комплекс, риолиты, риодациты и их 
туфы; 3, 4 – поздний мел: 3 – приморский вулканический комплекс (турон-сантон), туфы и туфопесчаники риолитов, 
риодацитов, 4 – синанчинская свита (сеноман), андезиты, андезибазальты и их туфы; 5 – ранний мел (?): песчаниковая 
толща; 6 – юра (J2–3): алевролиты, туффиты, кремнистые породы, кремнисто-глинистые сланцы, песчаники; 7 – триас 
(Т2–3): терригенно-кремнистая толща; 8 – палеозой (D3–C3), известняки, глинистые сланцы, песчаники; 9–11 – пале-
оцен, богопольский плутонический комплекс, дайки диоритов, андезитов, базальтов (9), дайки (10) и экструзии (11) 
риолитов, риодацитов, гранит-порфиров; 12 – маастрихт-дат, граниты Владимирского массива; 13–16 – турон-сантон, 
приморский плутонический комплекс: 13 – дайки риолитов, аплитов и пегматитов, 14–16 – субвулканические интрузии 
диоритов (14), габбродиоритов (15), дацитов (16); 17 – разломы установленные (а) и предполагаемые (б); 18 – направ-
ление и угол падения геологических границ; 19 – скарново-магнетитовые месторождения; 20 (на врезке) – площадь 
Белогорского месторождения.

Fig. 1. Schematic geological map of a fragment of the Olginsky ore district, simplified after (Geological..., 1981f).
1 – Quaternary sediments; 2 – Paleocene Bogopolsky volcanic complex, rhyolite, rhyodacite, rhyolitic and rhyodacitic tuff; 

3, 4 – Late Cretaceous: 3 – Turonian–Santonian Primorskii volcanic complex, rhyolitic and rhyodacitic tuff and tuffstone, 4 – 
Cenomanian Sinancha Formation, andesite, basaltic andesite, their tuff; 5 – Early Cretaceous (?), sandstone sequence; 6 – Middle–
Upper Jurassic: siltstone, tuffite, chert, siliceous shale, sandstone; 7 – Middle–Upper Triassic: terrigenous-siliceous sequence;  
8 – Paleozoic (Upper Devonian–Upper Cretaceous), limestone, shale, sandstone; 9–11 – Paleocene Bogopolsky plutonic 
complex: dikes of diorite, andesite, basalt (9); dikes (10) and extrusions (11) of rhyolite, dacitic rhyolite, granite porphyry; 12 – 
granite of the Maastrichtian–Danian Vladimirsky pluton; 13–16 – Turonian–Santonian Primorsky plutonic complex: 13 – dikes 
of rhyolite, aplite and pegmatite, 14–16 – subvolcanic intrusions of diorite (14), gabbrodiorite (15), dacite (16); 17 – faults: 
proved (a), inferred (b); 18 – direction and dip angle of geological boundaries; 19 – skarn magnetite deposits; 20 (inset) – the 
area of the Belogorsky deposit.
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Jonassonite from the Belogorskoe iron deposit (Sikhote-Alin)
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Благодатной и Скальной. На площади месторожде-
ния распространены дайки метабазальтов, а также 
диоритов, дацитов и риолитов, предположитель-
но, приморского интрузивного комплекса (турон- 
сантон).

Благодатная, Маргаритовская и Белогорская 
залежи сложены гранатом, магнетитом, апатитом, 
Mn-содержащим пироксеном диопсид-геденберги-
тового ряда, бустамитом, везувианом, амфиболом, 
кальцитом, кварцем, флюоритом и другими мине-
ралами (Казаченко и др., 2011). Залежи имеют не-
однородное строение, выраженное в вариациях 
количественных соотношений главных минералов 
– андрадита и магнетита, поэтому в залежах раз-
личимы блоки гранатовых, магнетит-гранатовых, 
гранат-магнетитовых и магнетитовых пород (руд) 
с постепенными переходами друг в друга. С изме-
нением относительного количества граната и маг-
нетита меняются текстурные особенности, степень 
развития кальцита, флюорита и других минералов, 
а также взаимоотношения граната и магнетита 
(Казаченко и др., 2011). 

Гранатовая порода массивной текстуры сложе-
на андрадитом. Магнетит-гранатовая порода имеет 
бурундучную текстуру. Нередко полосы магнетита 
прерываются и текстура становится ячеистой. Для 
некоторых участков породы характерно проникно-
вение магнетита в полосы андрадита и, наоборот, 
в виде многочисленных просечек, ответвляющихся 
от андрадитовых и магнетитовых полос, а также 
присутствие маломощных прожилков и зон андра-
дит-карбонатного состава, пересекающих текстур-
ный узор породы. В таких участках присутствуют 
многочисленные гнезда крупнокристаллического 
кальцита, содержащие редкие, иногда очень круп-
ные (до 5 см) кристаллы магнетита и андрадита, 
а также флюорит, сфалерит и другие минералы, и 
резко возрастает количество магнетита. Гранат-
магнетитовая руда сложена, главным образом, мас-
сивным магнетитом, содержащим многочислен-
ные маломощные, различно ориентированные и 
быстро выклинивающиеся прожилки, просечки и 
линзообразные зоны андрадит-карбонатного (ино-
гда с флюоритом) состава. От магнетит-гранатовой 
породы она отличается большим количеством ан-
драдит-карбонатных прожилков. В прожилках, по 
сравнению с аналогичными образованиями магне-
тит-гранатовой породы, возрастает роль карбоната, 
а гранат несет признаки растворения. В гранат-маг-
нетитовых породах значительно возрастает количе-
ство карбонатных гнезд.

Магнетитовая руда слагает блоки, состоящие 
из массивного магнетита с пустотами выщелачи-
вания граната, имеющими форму прожилков, линз 
или просечек, содержащими реликты этого минера-

Рис. 2. Схема геологического строения Белогорского 
месторождения, по (Бурдюгов, 1945ф) с упрощениями.

1 – раннемеловые (?) песчаники; 2 – известняки сред-
некаменноугольного возраста; 3 – позднемеловые-пале-
огеновые граниты Владимирского массива; 4–7 – дайки 
метабазальтов (4), диоритов (5), дацитов (6), риолитов (7); 
8 – скарны; 9 – тектонические нарушения. Цифры 1–4 на 
рисунке – рудные залежи Скальная (1), Благодатная (2), 
Белогорская (3) и Маргаритовская (4).

Fig. 2. Schematic geological map of the Belogorskoe 
deposit, simplified after (Burdyugov, 1945f). 

1 – Early Cretaceous (?) sandstone; 2 – Middle 
Carboniferous limestone; 3 – Late Cretaceous–Paleogene 
granite of the Vladimirskii pluton; 4–7 dikes of metabasalt 
(4), diorite (5), dacite (6), rhyolite (7); 8 – skarn; 9 – faults. 
Numbers 1–4 in map – Skal’naya (1), Blagodatnaya (2), 
Belogorskaya (3), and Margaritovskaya (4) ore bodies.
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ла и полностью или частично заполненными карбо-
натом (иногда с флюоритом). От гранат-магнетито-
вой магнетитовая руда отличается меньшей ролью 
андрадита; она также иногда содержит амфибол, 
флюорит, сфалерит или родонит. Магнетитовой 
руде свойственно наибольшее количество карбо-
натных гнезд и значительное возрастание их раз-
меров (до 1 × 1 м и более). В карбонатных гнездах 
присутствуют обособления бесцветного крупно-
кристаллического флюорита размером до 30 ×  
30 см и более, просечки сфалерита мощностью до 
1–2 см, приуроченные к плоскостям спайности в 
карбонате. На отдельных участках многочисленные 
просечки сфалерита образуют сетчатую текстуру. 
Вблизи контактов с магнетитовой рудой в карбо-
натных гнездах присутствуют манганактинолито-
вые или манганактинолит-родонитовые участки. 
В родоните иногда встречаются просечки и гнезда 
молибденита и висмутовых минералов.

Рудные тела обогащены Mn, P, Zn, Cd, Sn, 
W, Bi, Mo, Ni, Co и благородными металлами 
(Перевозникова, Казаченко, 2019) и содержат раз-
нообразные минералы Bi, Au, Ag, Pt и Pd. По ре-
зультатам анализа проб атомно-абсорбционным ме-
тодом содержания Au, Pt и Pd, достигают 0.91, 1.54 
и 2.35 г/т, соответственно.

Рудные залежи Белогорского месторождения 
представляют собой метаморфизованные и гидро-
термально измененные богатые Ca силикатно-же-
лезистые осадки триасового возраста (Казаченко 
и др., 2015). Наиболее ранними образованиями 
Благодатной, Белогорской и Маргаритовской за-
лежей, возникшими в результате контактового ме-
таморфизма в позднемеловое-палеогеновое время 
при внедрении Владимирского гранитоидного бато-
лита, являются массивные андрадитовые и «бурун-
дучные» магнетит-андрадитовые породы и руды с 
небольшим количеством марганцовистого пирок-
сена диопсид-геденбергитового ряда, бустамита 
или везувиана. В качестве акцессорных они содер-
жат циркон, бадделеит, то рианит, торит и минералы 
ряда ильменит-пирофанит. Присутствуют также ру-
тил, барит, вольфрамит и шеелит. Встречаются чле-
ны кобальтин-герсдорфитового изоморфного ряда, 
леллингит и арсе нопирит. Температура контактово-
го метаморфизма залежей Белогорского месторож-
дения приблизительно оценивается в 550 °C при ли-
тостатическом давлении около 1.5 кбар (Казаченко, 
2002). 

Андрадитовые и магнетит-андрадитовые поро-
ды и руды содержат признаки постмагматических 

гидротермальных преобразований. Наиболее ран-
ними и наиболее высокотемпературными продукта-
ми гидротермальных изменений являются манган-
актинолитовые или манганактинолит-родонитовые 
участки, образовавшиеся при температуре 350– 
415 °C. Основным результатом гидротермальных 
изменений являлось замещение андрадита магне-
титом с возникновением в наиболее переработан-
ных участках многочисленных существенно карбо-
натных (с флюоритом и реликтовым андрадитом) 
прожилков, блоков существенно магнетитового со-
става и гнезд, сложенных главным образом круп-
нокристаллическим кальцитом и в меньшей мере 
флюоритом (Казаченко, 2002). Температура или, 
возможно, нижний температурный предел образо-
вания кальцитовых гнезд, судя по присутствию в 
них самородного висмута, составляла около 270 °C 
или несколько ниже. Главной особенностью про-
цесса гидротермального преобразования метамор-
фических пород и руд являлось разложение андра-
дита, F-содержащих и других ранних минералов и 
высвобождение Fe, Ca, Si, Mn, Sn (из андрадита), 
Zn (из пироксена) и некоторых других элементов. 
Железо и Sn почти полностью фиксировались на 
месте в виде магнетита и касситерита. Кальций, 
Mn, Zn и другие элементы (Au, Ag, Bi, Pb, Mo, W) 
локально мигрировали и отлагались в различных 
минеральных формах в составе секущих андрадит-
кальцитовых (с флюоритом) прожилков и манганак-
тинолит-родонитовых и существенно кальцитовых 
гнезд (Казаченко и др., 2011). Образование кальци-
товых гнезд в составе магнетитовых блоков ком-
пенсировало дефицит объема, возникавшего при 
замещении граната магнетитом, сопровождавшего-
ся выносом Si. Определяющую роль в образовании 
карбонатных гнезд играли летучие компоненты (О2, 
CO2, F2 и S2), связывавшие такие элементы, как Ca, 
Mn, Zn, Bi, Ag, Pb и Mo в карбонатной, фторидной 
или сульфидной минеральных формах. 

Краткая характеристика минералогии висмута 
Белогорского месторождения

Висмутовая минерализация Белогорского ме-
сторождения представлена большой группой эн-
догенных и экзогенных минералов (Казаченко, 
Перевозникова, 2022). Эндогенные висмутовые 
минералы представлены самородным висмутом, 
висмутином, жозеитом-A, козалитом, гладитом, га-
ленобисмутитом, соединениями Bi2Te и большой 
группой неназванных соединений: BiS, (Bi,Ag)
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(S,Te), Bi5Te2S3, Bi3S4, (Pb,Ag)BiS2, Bi6Te, Bi5Te и 
Bi4Te. Широко распространены экзогенные кисло-
родсодержащие минералы Bi: бисмит, бисмутит, 
бисмоклит, добреит, заварицкит и прайзингерит, 
заместившие эндогенные висмутовые минералы 
и слагающие совместно с реликтовым кальцитом 
мелкие гнезда, или выполняющие микротрещины 
в андрадите.

Эндогенные висмутовые минералы встреча-
ются во всех залежах Белогорского месторождения 
в продуктах средне-низкотемпературного гидро-
термального преобразования ранних ассоциаций.  
В Белогорской, Благодатной и Маргаритовской за-
лежах в виде мелких выделений они присутствуют 
в извилистых андрадит-кальцитовых прожилках  
(с флюоритом и иногда родонитом), рассекающих 
андрадитовые породы и магнетит-андрадитовые 
руды. Основное количество висмутовых минералов 
в залежах представлено скоплениями отдельных 
относительно крупных (диаметром десятки–сотни 
микрометров) ксеноморфных зерен и кристаллов 
или их агрегатов, главным образом, в кальцитовых 
гнездах (название гнезд здесь и ниже дается по рез-
ко преобладающему минералу – кальциту): в каль-
ците и флюорите или на контакте кальцита и флю-
орита с андрадитом. В кальците и флюорите они 
встречаются в виде самостоятельных ксеноморф-
ных зерен, кристаллов и срастаний друг с другом, 
сфалеритом и галенитом или удлиненных участков 
вдоль плоскостей спайности кальцита и флюорита. 
Висмутовые минералы наблюдались в виде мелких 
включений и просечек в родонит-манганактиноли-
товых агрегатах, тяготеющих к кальцитовым гнез-
дам, а также они слагают ксеноморфные зерна и 
прожилки в бустамите (рис. 3) или в андрадите (в 
срастании с кальцитом). 

Методы исследований

Отбор проб для аналитических исследований 
производился штуфным методом. Состав мине-
ралов проанализирован на рентгеноспектраль-
ном микроанализаторе JXA8100 с тремя волно-
выми спектрометрами и ЭДС INCAx-sight при 
ускоряющем напряжении 20 кВ и токе 1 × 10–8 A 
в Дальневосточном геологическом институте ДВО 
РАН (ДВГИ ДВО РАН, аналитик Г.Б. Молчанова). 
При анализах использовался стандарт, поставляе-
мый фирмой Agar, регистрационный номер стан-
дарта 6976. Для обеспечения электропроводимости 
применялось графитовое напыление. Аншлифы 

предварительно тщательно промывались в орга-
нических растворителях с использованием ультра- 
звука. 

Результаты исследований

Джонассонит обнаружен в Маргаритовской 
залежи, в образце породы, текстура которой из-
меняется от массивной до пятнистой, а структура 
преимущественно гранобластовая грубозернистая. 
Состав некоторых изученных минералов приведен 
в таблице 1. Главным минералом является андра-
дит, но на отдельных участках порода сложена в 
основном бустамитом или Mn-содержащим ге-
денбергитом. Кроме перечисленных минералов в 
ней в подчиненном количестве присутствуют маг-
нетит, кальцит и флюорит, а в качестве акцессор-
ных встречаются шеелит, лёллингит, барит, само-
родный висмут, висмутин, жозеит-A, соединения 
(Pb,Ag)BiS2 и Pb2Sb2S5, козалит, Mo-содержащий 
шеелит, повеллит и молибденит. Встречаются 
также бисмит и члены заварицкит-добреитово-
го изоморфного ряда. Андрадит, бустамит и Mn-
содержащий геденбергит слагают относительно 
изометричные, иногда слегка удлиненные идио-
морфные выделения без признаков коррозии на 
контактах этих минералов. Андрадит (до 0.34– 
0.60 мас. % Mn, до 0.47 мас. % Al ) и Mn-содержащий 
геденбергит (3.79–4.55 мас. % Mn) иногда содержат 
Sn (до 0.57 и 0.56 мас. %, соответственно). Бустамит 
относится к редкой, богатой кальцием (26.37– 

Рис. 3. Ксеноморфные выделения и прожилковидные 
зоны самородного висмута в неоднородном по составу 
бустамите Маргаритовской залежи (Казаченко, Перевоз-
никова, 2022).

Fig. 3. Anhedral aggregates and veinlets of native 
bismuth in bustamite of heterogeneous composition of the 
Margaritovskaya ore body (Kazachenko, Perevoznikova, 
2022).

Перевозникова Е.В, Казаченко В.Т., Сафронов П.П..
Perevoznikova E.V., Kazachenko V.T., Safronov P.P. 
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27.53 мас. %), близкой по соста-
ву к волластониту разновидности. 
Шеелит, лёллингит и барит образу-
ют рассеянные, значительно более 
мелкие идиоморфные, без признаков 
коррозии включения в андрадите, 
бустамите и Mn-содержащем геден-
бергите (шеелит – главным образом, 
в Mn-содержащем геденбергите). 
Лёллингит обогащен Ni (2.59 мас. %) 
и Co (8.88 мас. %). В шеелите и барите 
примеси не обнаружены. 

Кальцит и флюорит, иногда в сра-
стании друг с другом, слагают гнез-
да и участки неправильной формы,  
а также прожилковидные зоны в ан-
драдите, бустамите и Mn-содержащем 
геденбергите или вдоль контактов 
этих минералов. Кальцит содержит 
незначительную примесь Mn (до  
0.97 мас. %) и Fe (до 0.39 мас. %).  
В образце обнаружены многочислен-
ные мельчайшие кристаллы приуро-
ченного к кавернам в андрадите бога-
того Mn (2.53–7.98 мас. %) магнетита, 
краевые части которых обогащены Zn 
(1.12–1.22 мас. %). Акцессорные само-
родный висмут, висмутин, жозеит-A, 
соединения (Pb,Ag)BiS2 и Pb2Sb2S5, 
козалит, Mo-содержащий шеелит, по-
веллит и молибденит, встречаются в 
виде отдельных (редких) ксеноморф-
ных, идиоморфных (или комбини-
рованных) мономинеральных или 
сложенных соединениями, относящи-
мися к одному изоморфному ряду, вы-
делений в тесной ассоциации с каль-
цитом и флюоритом, образуя с ними 
срастания. 

Нами обнаружено и изучено три 
зерна джонассонита. Джонассонит 
слагает мелкие (~ 5 × 7 мкм) округлые 
или овальные зерна, местами с угло-
ватыми очертаниями, и срастается с 
ксеноморфными агрегатами кальцита 
в андрадите (рис. 4). 

Сравнение рельефа джонаcсонита 
Белогорского месторождения с ре-
льефом кальцита на контактах этих 
минералов в аншлифах под микро-
скопом свидетельствует о том, что 
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его твердость, по-видимому, незначительно ниже 
твердости кальцита. С другой стороны, судя по 
качеству полировки, она, вероятно, выше твер-
дости козалита (джонассонит лучше полиру-
ется) и, следовательно, можно полагать, что ее 
значения находятся в интервале от 2.5 до 3 еди-
ниц по шкале Мооса. Отражение джонассони-
та Белогорского месторождения по оценке под 
микроскопом несколько выше, чем у висмутина,  
а двуотражение и анизотропия выражены слабее.  
В отраженном свете джонассонит Белогорского ме-
сторождения обладает голубовато-белым (до блед-
но-серого) цветом, слабым плеохроизмом. 

Состав джонассонита Белогорского месторож-
дения изменяется незначительно и удовлетворитель-
но соответствует теоретической формуле (табл. 2).  
В джонассоните Белогорского месторождения 
установлены относительно высокие концентрации 
Te (1.79–2.29 мас. %). 

Обсуждение

Образование джонассонита Белогорского ме-
сторождения связано со второй (низкотемператур-
ной) стадией гидротермального процесса, продук-
тами которой являются также магнетит, кальцит, 
флюорит, сфалерит и акцессорные самородное 
золото, самородный висмут, висмутин, жозеит-A, 
козалит, гладит, галенобисмутит, неназванные со-
единения BiS, (Bi,Ag)(S,Te), Bi5Te2S3, Bi3S4, (Pb,Ag)
BiS2, молибденит и члены ряда шеелит–повеллит. 
Все перечисленные акцессорные минералы и джо-
нассонит встречаются в основных залежах место-
рождения в одинаковой геологической обстановке 
– в андрадит-кальцитовых прожилках с флюори-
том, рассекающих андрадитовые и магнетит-андра-
дитовые породы и руды, и в существенно карбо-
натных гнездах, в тесных срастаниях с кальцитом 
или флюоритом. Поэтому совокупность этих мине-
ралов, которые не образуют срастаний друг с дру-
гом, но нередко наблюдаются рядом в аншлифах и 
образцах, может быть выделена в качестве само-
стоятельной минеральной ассоциации, связанной 
с низкотемпературной стадией гидротермального 
процесса. По элементному и минеральному составу 
эта ассоциация обнаруживает значительное сход-
ство с ассоциациями, содержащими джонассонит, 
из других известных мест обнаружения этого мине-
рала. Джонассонит в природе обычно встречается 
совместно с соединениями Au, Bi, Te, Pb и S (Paar 
et al., 2006). Это характерно практически для всех 
находок этого минерала, включая и Белогорское 
месторождение. Во многих случаях джонассонит, 
как и на Белогорском месторождении, сопровожда-
ется самородным золотом, козалитом, самородным 
висмутом, висмутином и другими минералами, от-
носящимися к системе Bi–Te–S. Реже с ним ассоци-
ируют Bi-содержащие сульфосоли (пекоит, лиллиа-
нит, ингодит, и лайтакарит), галенит, клаусталит и 

Рис. 4. Джонассонит в срастании с кальцитом в андра-
дите.

Fig. 4. Jonassonite-calcite intergrowth in andradite.

Таблица 2
Состав джонассонита Белогорского железорудного месторождения, мас. %

Table 2
Composition of jonassonite of the Belogorskoe iron deposit, wt. %

№ п/п Bi Au Te S Сумма Формула
1 77.20 12.62 2.29 8.56 100.67 Au0.89Bi5.14(S3.72Te0.25)3.97

2 76.24 13.25 1.79 8.75 100.03 Au0.94Bi5.06(S3.80Te0.20)4.00

3 76.15 12.93 2.11 8.63 99.82 Au0.92Bi5.09(S3.76Te0.23)3.99

Примечание. Формула джонассонита рассчитана на сумма атомов, равную десяти.
Note. The formula of jonassonite is recalculated to the sum of atoms of ten.

Перевозникова Е.В, Казаченко В.Т., Сафронов П.П..
Perevoznikova E.V., Kazachenko V.T., Safronov P.P. 
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промежуточные члены серии PbS–PbSe (Paar et al., 
2006).

Ранее было предложено четыре основных меха-
низма образования джонассонита: (1) coосаждение 
с самородным висмутом и висмутином в условиях, 
близких к равновесным для висмут-висмутиновой 
ассоциации (Hamasaki et al., 1986; Dobosi, Nagy, 
1989); (2) кристаллизация из богатого Bi эвтектиче-
ского (или близкого к нему) расплава (Damian et al., 
2004; Ciobanu et al., 2010; и др.); (3) замещение ра-
нее образовавшихся мальдонита, самородного золо-
та и самородного висмута в результате воздействия 
растворов с высокой фугитивностью S (Lehrberger 
et al., 1990; Jouhari et al., 1999; Кривицкая и др., 
2008; и др.); (4) реакция Au-содержащих растворов 
с сульфотеллуридами (Некрасов и др., 1988).

Ни один из этих механизмов не подходит 
для объяснения происхождения джонассонита 
Белогорского месторождения. Соответствующая 
низкотемпературной гидротермальной стадии ми-
неральная ассоциация, является, главным образом, 
следствием высвобождения, локального перерас-
пределения и отложения в благоприятных участ-
ках в различных минеральных формах ранее при-
сутствовавших в залежах химических элементов 
как слагавших собственные минералы (Ca, Fe), так 
и рассеянных в других минералах (Mn, Sn, Zn, Bi, 
Pb, Ag, Au, Mo и W). Главными осадителями этих 
элементов в существенно кальцитовых прожилках 
в магнетитовых рудах и кальцитовых гнездах, судя 
по минеральному составу, являлись летучие ком-
поненты (O2, CO2, F2 и S2). Очевидно, что образо-
вание джонассонит-кальцитовой ассоциации соот-
ветствовало периодам возрастания активности S и 
СО2. Согласно (Кривицкая и др., 2008) джонассонит 
устойчив, если активность сульфидной серы выше 
ее активности в золото-висмутиновой ассоциации.

Существует ряд противоречивых оценок тем-
пературы и давления кристаллизации джонассо-
нита. Одни авторы (Hamasaki et al., 1986; Dobosi, 
Nagy, 1989), с учетом присутствия совместно с 
этим минералом турмалина, предполагали высокие 
значения этих параметров. Напротив, низкая тем-
пература около 200 °C (Jouhari et al., 1999) и между 
200 и 350 °C при давлении 2–3 кбар (Stegman 2000, 
2001) определена в результате изучения флюидных 
включений. Температура образования джонассо-
нита Белогорского месторождения, в целом, согла-
суется с данными (Jouhari et al., 1999) и (Stegman, 
2000, 2001). 

Джонассонит, как следует из литературных 
данных, обычно встречается в золото-кварцевых 
жилах, содержащих самородные золото и висмут, 
теллуриды и сульфотеллуриды Bi, висмутин или 
сложные сульфиды Pb и Bi относящиеся к поздним 
стадиям минералообразования. На Белогорском 
месторождении джонассонит присутствует в про-
дуктах наложенного гидротермального преобразо-
вания ранних ассоциаций, которые тоже содержат 
самородные золото и висмут, сложные сульфиды 
Ag, Pb и Bi, соединения Mo (как на Дарасунском 
месторождении) и W, но встречается в иной гео-
логической обстановке. Этот минерал впервые об-
наружен в залежах железорудного месторождения, 
сложенных метаморфизованными и частично ре-
генерированными богатыми Ca силикатно-желези-
стыми осадками.

Выводы

Присутствие джонассонита в залежах 
Белогорского месторождения отражает тесную гео-
химическую связь Bi и Au в процессах минерало- 
образования. Особенностью эндогенной висмуто-
вой минерализации Белогорского месторождения 
является локализация джонассонита и других вис-
мутовых минералов в составе продуктов низко-
среднетемпературного гидротермального преобра-
зования ранних высокотемпературных ассоциаций, 
особенно в крупных карбонатных с флюоритом 
гнездах, заключенных в блоках существенно магне-
титовых руд. На Белогорском месторождении джо-
нассонит образовался на конечной стадии гидро-
термального процесса при невысоких температуре 
(≤ 271 °С) и литостатическом давлении.

Джонассонит, находки которого обычно свя-
заны с золото-кварцевыми жилами, впервые обна-
ружен в залежах железорудного месторождения, 
сложенных метаморфизованными и частично ре-
генерированными богатыми Ca силикатно-желези-
стыми осадками. Залежи обогащены благородными 
металлами и содержат разнообразные минералы Bi, 
Au, Ag, Pt и Pd. Также, как и в золото-кварцевых 
жилах, в залежах Белогорского железорудного ме-
сторождения наряду с джонассонитом встречаются 
самородные Au и Bi, теллуриды и сульфотеллури-
ды Bi, висмутин или сложные сульфиды Ag, Pb, Bi 
и соединения Mo. 
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